
Spessore [cm]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



Spessore [cm]

Resistenza 

Termica 

[mqK/W]

Trasmittanza 

Termica 

[W/mqK]

2 0,54 1,85

3 0,81 1,23 Test report

4 1,08 0,93

5 1,35 0,74

6 1,62 0,62

7 1,89 0,53

8 2,16 0,46

9 2,43 0,41

10 2,70 0,37

11 2,97 0,34

12 3,24 0,31

13 3,51 0,28
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